Sa har enkelt gjuter du med EPSCement EC350M

Innan du bdrjar: Se till att underlag, material och blandningsvatten har en temperatur om minst +10°C.

1. Forbehandla alltid underlaget
Det ar viktigt att underlaget inte suger
upp vatten fran EPSCement EC350M.
Vid laggning med vidhaftning mot
underlaget: Forbehandla underlaget
med golvprimer spadd med vatten
enligt tillverkarens anvisningar.
Golvytan ska vara ren och fri fran
damm, cementhud, fett eller andra
fororeningar. Hall ut blandningen

och borsta ut 6ver hela golvytan.

Vid laggning i flytande konstruktion:
Lagg ut plastfolie pa hela golvytan och
vik upp mot vaggar och andra anslut-
ningspunkter. Folien ska sluta sa val an
mot underlaget, ror och anslutnings-
punkter, att inga luftfickor uppstar.
Vid laggning pa mark:
Rekommenderas ett underlag av tvattad
singel/makadam.

4.Pumpa ut EPSCementmassan
Sprid massan sa jamnt som mojligt,
med ett visst dverskott dver banorna.
Du kan bygga till fardig hojd i en gjut-
ning.
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2.Véag av golvytan

Bestam Onskad gjuthdjd genom att
bygga upp avvagda hojdpunkter, t ex
med betong eller cellplast. Placera
punkterna i rak linje sa tatt att du kan
lagga "banor”av t ex ror utan att de
sviktar. Se ocksa till att banorna kommer
sa tatt i sidled att ytan, nar EPSCement
EC350M lagts ut, kan jamnas ut med
ratskiva vilande pa minst tva banor
samtidigt.

5. Efterbearbeta

Bearbeta ytan med ratskiva mot
banorna eller med svard for mindre
ytor.Vid vattenhalt 6ver 6,2 liter per
sack ar massan lattflytande. Du kan
bearbeta materialet i upp till T timme.

3. Hall i den torra massan och blanda
med vatten

Hall sackens innehall i pumptraget.
Blanda med 5,8 - 7,2 liter vatten per sack
tills massan far 6nskad konsistens for
pumpning och aktuell gjutning.

6.Lagg pa avjamningsmassa eller
slipsats

Avjamningsmassa eller slipsats ska
laggas sa snart du kan ga pa gjutningen
och absolut senast inom tre dygn.Vid
langre vantetid skyddsprimas eller
tacks EPSCementytan for att forhindra
uttorkning.

En svensk varldsprodukt

EPSCement ar en sjalvuttorkande ljud- och
varmeisolerande lattbetong med extremt
lag fukthalt. Produkten ar lattlagd, snabbt
beldggningsbar, formstabil, brand- och frost-
saker.

EPSCement bygger pa ett komplett koncept.
Det omfattar saval patenterad materialopti-
mering som blandnings- och distributions-
system med kontinuerlig blandning och
pumpning upp till vdningsplan.

Golvbolaget i Karby AB dgs av EPS Cement
International AB ett varldsomspannande
svenskt foretag specialiserat pa utveckling

av innovativa cellplaster och dess applikationer.
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EPSCement EC350M Pumpbar sjalvavjamnande lattbetong
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Golvbolaget i Karby AB, Skyttevagen 17,186 91 Vallentuna
Tel:08-449 15 35, Fax: 08-449 15 44, E-post:info@epscement.com
www.epscement.com
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EPSCement EC350M

Liatthanterlig, snabbtorkande och isolerande
lattviktsbetong for golv och vdgg.



EPSCement gor jobbet ldttare nar du ska gjuta!

EPSCement dir en revolutionerande
snabbtorkande och hégfyllande
ldttbetong for savdl sma som stora
gjutningar. Fyll i vatten, blanda
och gjut! Du fdr en sjdlvuttorkande
liud- och virmeisolerande Icitt-
betong som dr léttlagd, formstabil,
brand- och frostscker. EPSCement
dr idealisk for att gjuta golv, men
har ocksd mdanga andra anvénd-
ningsomrdden.

En genial idé

EPSCement ar betong och isolering i
ett! Materialet bestar av cement och
sma luftfyllda partiklar av EPS
(Expanderad Polystyren), varldens mest
anvanda byggisoleringsmaterial.

Den unika kombinationen ger mate-
rialet en mangd Overldagsna egenskaper
jamfort med vanlig betong.

Lattare!

EPSCement vdger bara cirka 15% av
vanlig betong. En 50-literssack vager
endast 17 kg. Den laga vikten betyder
att materialet ar hela 2 ton lattare

per m3, men starkt nog att klara de
flesta krav pa hallfasthet.

Snabbtorkande!

EPSCement ar sjalvuttorkande. Allt vat-
ten i blandningen férbrukas till cement-
hardningen. Du kan darfér lagga avjam-
ning eller slipsats redan efter cirka 12
timmar och beldagga konstruktionen
inom 2-4 dagar. Att jamféra med 3-6
veckor for vanlig betong (som egentli-
gen aldrig blir riktigt torr).
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Reparationsvanlig!

Du kan i efterhand enkelt reparera
eventuella fel i gjutningen. Saga bara
bort dessa partier och atergjut.

Varmeisolerande!

De luftfyllda EPS-partiklarna ger
betongen mycket goda varme-
isolerande egenskaper.Ingen varme gar
forlorad nedat i konstruktionen, utan
tas tillvara i golvets yta. Dessutom
reflekterar materialet varmestralningen
dit vdrmen go0r storst nytta — i rummet.

Problemfri!

EPSCement innehaller ndstan ingen fukt
och kan darfor varken ruttna eller
mogla. Det finns inte heller nagonting i
materialet som mikroorganismer kan
vaxa pa och stélla till framtida problem.

Ljuddampande!
De isolerande EPS-partiklarna ger goda
stegljudsdampande egenskaper.

Sakra vatrum pa trabjalklag

Golvavjamning
Rotndt 2,5mm punktsvetsat minimum 20 mm
rutmaska 70x70mm l

Plastfolie 0,5 0,7mm ‘«——— 45x45limmade och

/4 skruvade
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Plyfa 12mm

Vid punktbelastning, 100 kg pa cirkuldr yta med radien 25 mm, mitt i mellan reglar uppnés en nedbéjning pa:
Obehandlat trébjalklag med 22 mm spdanskiva 1-1,2 mm. Foérstarkt trabjalklag med 20 mm armerat spackel ovan pa
spanskivan 0,1 - 0,12 mm. Forstarkt trabjalklag med EPSCement och 20 mm

armerat spackel 0-0,01 mm.

Konstruktionen med EPScement mellan reglar i bjélklaget och 20 mm armerat spackel blir med andra ord i
praktiken helt stum.

Detta innebadr att konstruktionen kan installeras utan att medféra nagra plushdjder gentemot tidigare eller tankt I6sning.
Nagot som medfér enkel och séker hantering fér hantverkaren, med minimerad risk for vattenskador vid beldggning
med keramiska plattor.

Med EPSCement i trébjalklaget skapar du sékra golv med stabilitet likt betonggolv,
men med lag vikt och utan fordréjande torktider.
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Materialet i korthet

EPSCement EC350M ar en pumpbar
lattbetongmassa uppbyggd av cement
och EPS (Expanderad Polystyren).
Densitet: 450 kg/m3 (uttorkat material)
Tryckhallfasthet: 3,4 MPa
Varmeledningstal: 0,08 W/mK
Brandklass: A2

Manga anvandnings-
omraden

EPSCement EC350M kan du anvdnda
for alla typer av golvkonstruktioner, dar
ytor behover fyllas upp till fardiga golv.
Efter belaggning med avjamning/slip-
sats ger EPSCement EC350M golvytor
starka nog att beldggas med matta,
klinker, parkett etc.

Andra anvéandningsomraden ar till
exempel platta pa mark, parkeringsdack
och varmeisolerande yttertak med fall-
uppbyggnad och vaggputs inomhus.

Latt att blanda

EPSCement EC350M kan blandas i saval
satsblandare, genomstrémningsblan-
dare som i vanligt féorekommande
spackelpumpar .

Produkten kan dven blandas fér hand
med blandarvisp i tunna eller i plast-
sackar.

EI;'-!'"EI Blanda snabbt, enkelt och

% dammffritt i sack!
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Principen for EPSCement EC350M ar

enkel:Tom sacken i pumptraget, starta
blandaren, stéll in ratt vattenmangd for
onskad konsistens pa massan och gjut!

Eftersom produkten kan blandas inom
ett brett vattenspann (5,0 — 7,2 liter per
sack) kan du sjalv vélja konsistens — allt
ifrdn jordfuktig till nast intill sjalvutjam-
nande - fran tillfalle till tillfalle.
EPSCement EC350M &r pumpbar vid
vattenhalt 5,8 - 7,2 liter/sdack och latt-
flytande vid 6,2 - 7,2 liter/sack.

Tjocklekar, uttorkning
och torktid

Tjocklek: EPSCement EC350M skall
laggas i en minsta sammanlagd tjocklek
av EPSCement EC350M och avjamnings-
massa/

slipsats om 50 mm varav minst

20 mm EPSCement.

EPSCement EC350M kan gjutas i ett
moment oberoende av tjocklek utan
nagon Ovre grans.

Uttorkning: EPSCement EC350M ar
sjalvuttorkande.

Beldggningsbar: EPSCement EC350M
ar gangbar och kan beldaggas med
avjamningsmassa (min 5 mm) eller
slipsats (min 30 mm) efter ca 12 timmar,
vid ca 20°C, 50% relativ luftfuktighet
och ett visst luftombyte).

Det gjutna materialet far inte ligga
Oppet for lange, speciellt vid lag tjock-
lek.Lagg pa avjdmningsmassa, slipsats
eller diffusionssparr inom 3 dygn efter
gjutning.

Latthanterlig

EPSCement EC350M levereras i latt-
hanterliga 50-literssackar, vikt 17 kg.
Blandad volym ca. 45 liter.



